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Sorte T5415

Neue CVD-Sorte
fur Grauguss

Certainty
at every turn
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Sorte T5405

Neue CVD-Sorte fur Grauguss

Maximieren Sie lhre Produktivitat
In Grauguss

Die neue CVD-Drehsorte T5405 bietet dank ihrer fortschrittlichen
a-Al,O3-Beschichtungstechnologie eine hervorragende Standzeit
bei Graugussanwendungen.

Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen gehoren eine
hervorragende Leistung bei hohen Schnittgeschwindigkeiten, eine
prazisionsgeschliffene Sitzflache flr verbesserte Stabilitat und
eine zusatzliche Eignung fur Gusseisen.

Der T5405 ist eine zuverlassige und effiziente Losung far
hochproduktive Bearbeitungsumgebungen, in denen Haltbarkeit
und Leistung am wichtigsten sind.



Wendeschneidplatten

Ahnliche Produkte
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Sorte T5405

Merkmale und Vorteile

Neue CVD-Beschichtungsplattform mit erhohter N Erhebliche Erh6hung der Standzeit der Werkzeuge

Schichtdicke. und Produktivitat.
Die fortschrittliche a-Al,03-Beschichtung bietet N Zuverlassige Leistung
eine hervorragende VerschleiBfestigkeit. und verlangerte Standzeiten unter stabilen Schnittbedingungen.

Die stark texturierte a-Al,05-Beschichtung sorgt N Hohere Produktivitat
flr eine erhohte Hitzestabilitat. bei hohen Schnittgeschwindigkeiten.

Die geschliffene Sitzflache bietet eine

groBere Kontaktfladche und optimiert die — Verbesserte Sitzstabilitat
Warmelbertragung. gewaéhrleistet eine gleichbleibend hohe Leistung.

Anwendungsbereich der Drehsorten T5405
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Stabile Sehr instabile
Arbeitsbedingungen Arbeitsbedingungen




Wendeschneidplatten

Zusammensetzung der Sorte

Eine dicke und stark strukturierte
a-Al,O5; Beschichtung fur maximale
Haltbarkeit

Geschliffene Sitzflache

Stark strukturierte und
hitzebestédndige a-Al,03-Schicht

Abriebfeste TICN-Schicht

Adhasive TiN-Schicht

Optimiertes H-Typ-Substrat




Sorte T5405

Erfolgsgeschichten

Erhohung der Standzeit um 84% bei
der Bearbeitung von Gusseisen

Ergebnis: Die Sorte T5405 erreichte eine durchschnittliche Standzeit von 28.5 Stlck und Ubertraf
damit deutlich die Sorte des Wettbewerbers (15.5 Stlick). Bei Schnittparametern von 432 m/min,
0.5 mm/U, 4 mm Schnitttiefe erreichte die Sorte T5405 bis zu 42 Stlck und bewies damit ihre
Zuverlassigkeit bei Hochgeschwindigkeits — und Hochproduktivitatsoperationen.

Diese Ergebnisse belegen die auBergewdhnliche Leistung der Sorte T5405 und ihre Langlebigkeit
bei der Bearbeitung von Lkw-Motorbuchsen.

Standzeit (Teile)

Segment Automotiv
Bauteil Zylinderbuchse Lkw-Motor
Anwendung Drehen
Material EN-GJS-400-15 (GG40)
E
Kiihimittel No
Dormer Pramet .
Lésung SNMA 150616S:T5405
Bearbeitungsdaten 15.5
Ve i ap

Ve = Schnittgeschwindigkeit (m/min), f, = Vorschub pro Umdrehung (mm/U), ap = axiale Schnitttiefe (mm)
6



Wendeschneidplatten

Erfolgsgeschichten

Erzielen Sie 211% langere Standzeiten
beil anspruchsvollen Bearbeitungen

Ergebnis: Die T5405 erreichte eine durchschnittliche Standzeit von 14 Stlck, mehr als dreimal so
viel wie das Werkzeug des Wettbewerbers (4.5 Stiick). Bei 320 m/min, 0.22 mm/U und 0.8 mm
Schnitttiefe Ubertraf die T5405 auch die T5415 und erzielte eine um 55 % hoéhere Standzeit.

Dies beweist, dass die T5405 eine zuverlassige Losung in anspruchsvollen Umgebungen ist.

Standzeit (Teile)

Segment Landwirtschaft
16 —
Bauteil Mahdrescherbuchse
Anwendung Drehen
Material EN-GJS-500-7 (GGG50)
Kiihimittel Ja =
K

DormerPramet  \,\\/1 080412:75405

Losung
Bearbeitungsdaten 9.0 4.5
f
v ! % 75405 5415 Mitbewerber
320 0.22 0.8

Ve = Schnittgeschwindigkeit (m/min), f, = Vorschub pro Umdrehung (mm/U), a,, = axiale Schnitttiefe (mm)



Sorte T5405

Bearbeitungsbeispiele

Erhohen Sie die Werkzeugstandzeit
beim Plandrehen von Grauguss

um 139%

Die Tests in unseren Versuchsraumen bestatigten eine hervorragende Verbesserung der Standzeit
gegenuber der vorherigen Sorte. Die neue Sorte T5405 erreichte beim Plandrehen eine Standzeit
von 34.4 Minuten — 139 % langer als die bisherige Sorte T5305.

Anwendung Plandrehen
Material GG25
Kiihimitte Nein

DormerPramet .\ \/1 12040875405
Losung

Bearbeitungsdaten
Ve li ap
330 0.3 2.0
T5305

Min

Werkzeugstandzeit (min)
40 —

80 —

20 —

14.4

T5305 T5405

T5405

Fotos aufgenommen nach 14.4 Minuten

Fotos aufgenommen nach 14.4 Minuten

Fotos, die nach 31 Minuten aufgenommen wurden

Ve = Schnittgeschwindigkeit (m/min), f, = Vorschub pro Umdrehung (mm/U), a, = axiale Schnitttiefe (mm)

8



Wendeschneidplatten

Bearbeitungsbeispiele

Signifikant hohere Standzeiten als der
beste Wettbewerber

Bei den anspruchsvollen kombinierten Bearbeitungen erreichte die neue Sorte T5405 eine
Standzeit von 14.9 Minuten und damit eine hdhere Standzeit als alle Mitbewerber. Die Sorte zeigte
bei beiden Operationen eine konstante Leistung und Ubertraf alle getesteten Wettbewerber um
mindestens 18.5 %.

Kombiniertes Plandrehen Werkzeudastandzeit (min
Anwendung und Langsdrehen 9 ( )
Material GG25
KiihImittel Ja
§
DormerPramet .\ \\» 190408:T5405
Losung
Bearbeitungsdaten
9 12.55 9.10
Ve i ap
530 0.3 2.0 T5405 Mitbewerber 1 Wettbewerber 2
T5405 Mitbewerber 1 Wettbewerber 2

R T

Nach 12 Minuten aufgenommene Fotos Nach 12 Minuten aufgenommene Fotos Nach 9 Minuten aufgenommene Fotos

Ve = Schnittgeschwindigkeit (m/min), f, = Vorschub pro Umdrehung (mm/U), a,, = axiale Schnitttiefe (mm)



Sorte T5405

Technische Informationen

Spanbrecher flr negative WSP T5405

@ 1.wahi
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Wendeschneidplatten

Technische Informationen

Spanbrecher fur positive WSP T5405

1. Wahl
{1 Merkmale und Vorteile

Sehr
instabile
Arbeitsbe-
dingungen

3

Instabile
Arbeitsbe-
dingungen
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Stabile
Arbeitsbe-
dingungen
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Dinnwan- |  oooooooooooool
dige und
schlanke

Werksttlicke

A " R .

,=f> 0.05-0.2mm/U 0.2-04mm/U 0.4-1.0mm/U >1.0mm/U

0.05-2mm 2—-4mm 4—-10mm >10mm
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Sorte T5405

Technische Informationen

T5405: Anwendungsbereich und Materialkompatibilitat
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Dieser verschleiBfeste Werkstoff ist in erster
P05-P15 7 Linie fur das Schlicht — und Schruppdrehen von
9 Gusseisenteilen (insbesondere Grauguss) bei sehr
T5405 antil gl __ ] ﬁ._’ T +  hohen Schnittgeschwindigkeiten unter stabilen
> Schnittbedingungen bestimmt. Es ist bedingt maéglich,
kKo1-kK15 [ | diesen Werkstoff fir die Bearbeitung von Stéhlen zu

verwenden.

B Vorrangige Anwendung 1 Mogliche Anwendung

Empfohlene Sorten nach ISO-Werkstoffgruppen

AT Gesintertes Hartmetall Hartmetall Unbeschichtetes
PP mit MTCVD mit PVD Hartmetall

—
N



DORMER™
PRAMET

Q IC D1 L S &

(mm) (mm) (mm) (mm)
0913 9.525 4.40 9.70 397 y
1204 12.700 5.50 12.90 4.76
Q o
' R
®. L S

o & M N s H
Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
0.27
= S RM Spanbrecher ist robust und die erste Wahl fiir die Schruppbearbeitung von Stahl und Gusseisen. Er zeichnet
S ﬁ J sich durch einen positiven Spanwinkel und eine stabile, breite Fase aus. Er ist auch fiir rostfreie Stahle und
bedingt fiir Superlegierungen und harte Materialien geeignet.
CCMT 09T304E-RM:T5405 ® 04 325 025 22 - = = 305 025 22 - = = - = = - = =
CCMT 09T308E-RM:T5405 e 08 365 030 22 = = = 345 030 22 = = = = = = = = =
CCMT 120408E-RM:T5405 ® 08 355 030 27 = = = 335 030 27 = = = = = = = = =
DORMER™
cCMW PRAMET
Q IC D1 L S
(mm) (mm) (mm) (mm) Qg/
0602 6.350 2.80 6.40 238 .
0913 9.525 4.40 9.70 3.97 )
1204 12.700 5.50 12.90 4.76
14 o
S
&
O, L S

Produkt ; Ve f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)

%, LMW ist eine Wendeschneidplatte ohne Spanbrecher fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Sie hat
einen neutralen Spanwinkel ohne Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.
CCMW 060202:T5405 ® 02 - - - - - - 270 0.08 20 - - - = = = - -
CCMW 060204:T5405 ® 04 - - - - - - 270 0.10 2.0 = = = - - - - -
CCMW 09T304:T5405 ® 04 - - - - = = 205 020 3.0 - - - = = = - -
CCMW 09T308:T5405 ® 038 - - - - - - 245 020 3.0 - - - = = = - -
CCMW 120404:T5405 ® 04 - - - - - - 245 010 4.0 - - - = = = - -
CCMW 120408:T5405 e 038 - - - - - - 235 020 4.0 - - - = o= = - -

@ Geeignet fiir stabile Arbeitsbedingungen  ® Geeignet fiir instabile Arbeitsbedingungen 8 Geeignet fiir schwere Arbeitshedingungen BVorrangige Anwendung ®1Mdgliche Anwendung 13


https://dormerpramet.com/p/8985021
https://dormerpramet.com/p/8985022
https://dormerpramet.com/p/8985023
https://dormerpramet.com/p/8985024
https://dormerpramet.com/p/8985025
https://dormerpramet.com/p/8985026
https://dormerpramet.com/p/8985027
https://dormerpramet.com/p/8985028
https://dormerpramet.com/p/8985029

DORMER™
PRAMET

(mm) (mm) (mm) (mm)
1204 12.700 5.16 12.90 4.76
1606 15.875 6.35 16.10 6.35
1906 19.050 7.94 19.30 6.35

(4 RE M N S H

Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap

(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
a .NMA ist eine flache Wendeschneidplatte fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen konzipiert. Sie hat keinen
' Spanbrecher. Sie ist auch bedingt fiir harte Materialien geeignet.

CNMA 120404:T5405 ® 04 - - - - - - 275 010 4.0 - - - = = = - -
CNMA 120408:T5405 e 08 - - - - - - 265 020 4.0 - - - > o o - -
CNMA 120412:T5405 e 12 - - - - - - 245 030 4.0 - - - > o o - -
CNMA 120416:T5405 e 16 - - - - - - 235 040 4.0 = = = = = = - -
CNMA 160612:T5405 e 12 - - - - - - 240 030 5.0 - - - = = = - -
C(NMA 160616:T5405 e 16 - - - - - - 230 040 5.0 - - - > o o - -
CNMA 190612:T5405 e 12 - - - - - - 235 030 6.0 - - - > o o - -
C(NMA 190616:T5405 e 16 - - - - - - 225 040 6.0 = = = = = = - -

%, .NMA..S ist flache Wendeschneidplatte fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen konzipiert. Sie hat einen

H ' neutralen Spanwinkel und eine negative, moderate Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.

CNMA 1204085:T5405 e 08 - - - - - - 265 020 4.0 - - - > o o - -
CNMA 1204125:T5405 e 12 - - - - - - 245 030 4.0 = = = = = = - -
C(NMA 1606125:T5405 e 12 - - - - - - 240 030 5.0 = = = - - - - -
CNMA 190616S:T5405 e 16 - - - - - - 225 040 6.0 - - - - - - = = =

14 @ Geeignet fiir stabile Arbeitsbedingungen ~ ® Geeignet fiir instabile Arbeitsbedingungen  # Geeignet fiir schwere Arbeitshedingungen  MVorrangige Anwendung 1 Mdgliche Anwendung


https://dormerpramet.com/p/8984923
https://dormerpramet.com/p/8984924
https://dormerpramet.com/p/8984926
https://dormerpramet.com/p/8984928
https://dormerpramet.com/p/8984929
https://dormerpramet.com/p/8984941
https://dormerpramet.com/p/8984942
https://dormerpramet.com/p/8984943
https://dormerpramet.com/p/8984925
https://dormerpramet.com/p/8984927
https://dormerpramet.com/p/8984940
https://dormerpramet.com/p/8984944

DORMER™
PRAMET

Q IC D1 L S
(mm) (mm) (mm) (mm) Q_@
1204 12.700 5.16 12.90 4.76 _
1606 15.875 6.35 16.10 6.35 X
1906 19.050 7.94 19.30 6.35
o 5} |
y
%L L
Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.
o = M N s H
Produkt g Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
0'261 45 . KM-Spanbrecher ist vielseitig und die erste Wah! fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Er zeichnet sich
' 4 ' durch einen leicht positiven Spanwinkel und eine stabile, breite T-Lage aus. Er ist auch bedingt fiir Stéhle und
harte Materialien geeignet.
C(NMG 120404-KM:T5405 ® 04 340 020 21 - - - 320 020 2.1 - - - - - - - - -
CNMG 120408-KM:T5405 e 08 350 032 21 - - - 330 032 21 - - - - - - - - -
CNMG 120412-KM:T5405 E 12 345 040 21 - - - 325 040 21 - - - - - - - - -
1.4
| 033 N KR Spanbrecher ist robust und die erste Wahl beim Schruppen von Gusseisen. Er zeichnet sich durch einen
_ 15° 4 ' |eicht positiven Spanwinkel und eine breite Fase aus. Er ist auch fiir Stéhle und bedingt fiir harte Materialien
o geeignet.
CNMG 120408E-KR:T5405 e 08 300 0.40 4.0 - - - 285 040 4.0 - - - - - - - - -
CNMG 120412E-KR:T5405 E 12 345 040 21 - - - 325 040 21 - - - - - - - - -
C(NMG 120416E-KR:T5405 E 1.6 360 040 2.1 - - - 340 040 21 - - - - - - - - -
C(NMG 160608E-KR:T5405 e 038 310 035 45 - - - 290 035 45 - - - - - - - - -
CNMG 160612E-KR:T5405 2 1.2 305 045 45 - - - 285 045 45 - - - - - - - - -
CNMG 160616E-KR:T5405 E 1.6 305 050 45 - - - 285 050 45 - - - - - - - - -
CNMG 190608E-KR:T5405 e 038 295 035 7.0 - - - 280 035 7.0 - - - - - - - - -
C(NMG 190612E-KR:T5405 E 2 12 290 045 7.0 - - - 275 045 7.0 - - - - - - - - -
CNMG 190616E-KR:T5405 £ d 1.6 295 050 7.0 - - - 280 050 7.0 - - - - - - - - -
.04
Lo . R Spanbrecher ist robust und fiir die Schruppbearbeitung von Stahl und Gusseisen konzipiert. Er verfiigt iiber
5 N5* Ha ' einen leicht positiven Spanwinkel und eine negative/stabile, extra breite Fase. Er ist auch bedingt fiir harte
Materialien geeignet.
CNMG 120408E-R:T5405 e 038 300 040 4.0 - - - 285 040 4.0 - - - - - - - - -
(NMG 160612E-R:T5405 E 12 300 045 5.5 - - - 285 045 5.5 - - - - - - - - -
CNMG 160616E-R:T5405 2 1.6 300 050 5.5 - - - 285 050 5.5 - - - - - - - - -
C(NMG 190612E-R:T5405 E 12 290 045 7.0 - - - 275 045 7.0 - - - - - - - - -

@ Geeignet fiir stabile Arbeitshedingungen @ Geeignet fiir instabile Arbeitshedingungen ~ # Geeignet fiir schwere Arbeitshedingungen B Vorrangige Anwendung ®1Mdgliche Anwendung
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https://dormerpramet.com/p/8984945
https://dormerpramet.com/p/8984948
https://dormerpramet.com/p/8984950
https://dormerpramet.com/p/8984946
https://dormerpramet.com/p/8984949
https://dormerpramet.com/p/8984951
https://dormerpramet.com/p/8984952
https://dormerpramet.com/p/8984953
https://dormerpramet.com/p/8984955
https://dormerpramet.com/p/8984957
https://dormerpramet.com/p/8984958
https://dormerpramet.com/p/8984960
https://dormerpramet.com/p/8984947
https://dormerpramet.com/p/8984954
https://dormerpramet.com/p/8984956
https://dormerpramet.com/p/8984959

DORMER"
CNMX 19 PRAMET
Q IC D1 L S
(mm) (mm) (mm) (mm)
1907 19.050 7.75 19.30 7.94

(4 RE M N S H
Produkt : Ve f ap Ve f ap Ve f ap ve f ap Ve f ap Ve f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
0,3
0,2
180%@ H ‘H‘ ‘ ' RF- Geometrie fiir mittlere bis Schrupp-Bearbeitung und kontinuierliche bis unterbrochene Schnitte.
CNMX 190740SN-RF:T5405 8 4.0 u 125 085 40 = = = . 15 085 4.0 - = = - - - - - -
DORMER™
DCMT PRAMET
Q IC D1 L S
(mm) (mm) (mm) (mm)
1113 9.525 4.40 11.60 3.97

Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap Ve f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
0.27

RM Spanbrecher ist robust und die erste Wahl fiir die Schruppbearbeitung von Stahl und Gusseisen. Er zeichnet

N WAL P
AR w & ‘ ' sich durch einen positiven Spanwinkel und eine stabile, breite Fase aus. Er ist auch fiir rostfreie Stahle und
bedingt fiir Superlegierungen und harte Materialien geeignet.

DCMT 11T304E-RM:T5405 ® 04 305 020 1.0 = = = 285 020 1.0 = = = = = = = = =
DCMT 11T308E-RM:T5405 ® 08 340 027 08 > o o 320 027 08 = 2= = = = = = = =

16 @ Geeignet fiir stabile Arbeitsbedingungen ~ ® Geeignet fiir instabile Arbeitsbedingungen  # Geeignet fiir schwere Arbeitshedingungen  MVorrangige Anwendung 1 Mdgliche Anwendung


https://dormerpramet.com/p/8985020
https://dormerpramet.com/p/8985030
https://dormerpramet.com/p/8985031

DORMER™
PRAMET

Q IC D1 L S

(mm) (mm) (mm) (mm)
0702 6.350 2.80 7.80 2.38
1173 9.525 4.40 11.60 3.97

Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
%, .CMW ist eine Wendeschneidplatte ohne Spanbrecher fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Sie hat
' einen neutralen Spanwinkel ohne Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.

DCMW 070202:T5405 ® 02 - - - - - - 235 0.08 038 - - - = = = = = =
DCMW 070204:T5405 ® 04 - - - - - - 235 0.10 038 = = = = = = = = =
DCMW 11T304:T5405 ® 04 - - - - - - 225 010 1.2 = = = = = = = = =
DCMW 11T308:T5405 ® 038 - - - - - - 225 018 1.2 = = = = = = = = =
DORMER™

PRAMET

Q IC D1 L S .

(mm) (mm) (mm) (mm) Q.
1504 12.700 5.16 15.50 4.76 .
1506 12.700 5.16 15.50 6.35 ]

IC
D1
-

S
-
o

Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.

Produkt : Ve f ap Ve f ap \7d f ap \7d f ap 7q f ap 74 f ap
(mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)
%‘l .NMA ist eine flache Wendeschneidplatte fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen konzipiert. Sie hat keinen
' Spanbrecher. Sie ist auch bedingt fiir harte Materialien geeignet.
DNMA 150408:T5405 ® 038 - - - - - - 230 020 17 - - - - - - - - -
DNMA 150604:T5405 ® 04 - - - - - - 240 010 17 - - - - - - - - -
DNMA 150608:T5405 ® 03 - - - - - - 230 020 17 - - - - - - - - -
DNMA 150612:T5405 E 12 - - - - - - 245 020 17 - - - - - - - - -
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https://dormerpramet.com/p/8985032
https://dormerpramet.com/p/8985033
https://dormerpramet.com/p/8985034
https://dormerpramet.com/p/8985035
https://dormerpramet.com/p/8984961
https://dormerpramet.com/p/8984962
https://dormerpramet.com/p/8984963
https://dormerpramet.com/p/8984964

DORMER™
PRAMET

(mm) (mm) (mm) (mm)
1504 12.700 5.16 15.50 4.76
1506 12.700 5.16 15.50 6.35

o & M N s H
Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
0.2614.50 - KM-Spanbrecher ist vielseitig und die erste Wah! fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Er zeichnet sich
J ' durch einen leicht positiven Spanwinkel und eine stabile, breite T-Lage aus. Er ist auch bedingt fiir Stéhle und
harte Materialien geeignet.
DNMG 150404-KM:T5405 ® 04 275 020 1.9 - - - 260 020 19 - = = - = = - = =
DNMG 150412-KM:T5405 2 1.2 280 0.40 1.9 = = = 265 040 19 = = = = = = = = =
DNMG 150608-KM:T5405 ® 08 285 030 1.9 = = = 270 030 19 = = = = = = = = =
1.4
| 033 - KR Spanbrecher ist robust und die erste Wahl beim Schruppen von Gusseisen. Er zeichnet sich durch einen
15° J ' leicht positiven Spanwinkel und eine breite Fase aus. Er ist auch fiir Stahle und bedingt fiir harte Materialien
s geeignet.

DNMG 150608E-KR:T5405 ® 08 260 035 3.0 = = = 245 035 3.0 = = = = = = = = =
DNMG 150612E-KR:T5405 L 1.2 260 0.40 3.0 = = = 245 040 3.0 = = = = = = = = =
DNMG 150616E-KR:T5405 2 1.6 260 050 3.0 = = = 245 050 3.0 = = = = = = = = =

R Spanbrecher ist robust und fiir die Schruppbearbeitung von Stahl und Gusseisen konzipiert. Er verfiigt iiber

L...04
Lo N
Sé i i15° ' H 4 ' einen leicht positiven Spanwinkel und eine negative/stabile, extra breite Fase. Er ist auch bedingt fiir harte

Materialien geeignet.

DNMG 150608E-R:T5405 e 08 250 040 3.0 > = = 235 040 3.0 = = = = = = = = =
DNMG 150616E-R:T5405 L 1.6 275 040 3.0 = = = 260 040 3.0 = = = = = = = = =
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https://dormerpramet.com/p/8984965
https://dormerpramet.com/p/8984966
https://dormerpramet.com/p/8984969
https://dormerpramet.com/p/8984967
https://dormerpramet.com/p/8984970
https://dormerpramet.com/p/8984971
https://dormerpramet.com/p/8984968
https://dormerpramet.com/p/8984972

DORMER™
PRAMET

Q D1 S

(mm) (mm)
0602 2.80 238
0803 3.40 3.18
1073 4.40 3.97
1204 4.40 4.76 ‘

Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.

o M N s H

Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap

(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
|| e .CMW ist eine Wendeschneidplatte ohne Spanbrecher fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Sie hat
' einen neutralen Spanwinkel ohne Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.

RCMW 0602M0:T5405 £ d - - - - - - - 355 025 06 - - - = = = = = =
RCMW 0803MO0:T5405 2 - - - - - - - 320 030 08 = = = = = = = = =
RCMW 10T3MO0:T5405 2 - - - - - - - 285 040 1.0 = = = = = = = = =
RCMW 1204M0:T5405 £ 2 - - - - - - - 270 045 1.2 = = = = = = = = =
DORMER™

PRAMET

(mm) (mm)

2006 6.50 6.35

o M N s H
Produkt 3 Ve f ap Ve f ap \7d f ap \7d f ap 7q f ap 74 f ap
(mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)
L RF1 Geometrie zur mittleren Bearbeitung- bis Schruppbearbeitung, bei kontinuierlichen bis unterbrochenen
H ' Schnitten.
RCMX2006MO-RF1:T5405 & - #1155 080 35 - - - [ 145 080 35 - - - - - - - - -
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https://dormerpramet.com/p/8985036
https://dormerpramet.com/p/8985037
https://dormerpramet.com/p/8985038
https://dormerpramet.com/p/8985039
https://dormerpramet.com/p/8985040

DORMER™
PRAMET

Q D1 S

(mm) (mm)
1204 5.16 4.76
1506 6.35 6.35

Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.

Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)

1.8

0.15

nmp
R2 R1 H - ' 08 geometrie zum einfachen bis schweren Schruppen, bei kontinuierlichen bis unterbrochenen Schnitten.

RNMG 120400E-08:T5405 ) - 255 070 3.0 - - - 240 070 3.0 - - - - - - - - -
RNMG 150600E-08:T5405 [ - 255 070 3.0 - - - 240 070 3.0 - - = - - = - - =
DORMER"
SCMT PRAMET
Q IC D1 L S
(mm) (mm) (mm) (mm)
0913 9.525 4.40 9.53 3.97
1204 12.700 5.50 12.70 4.76

Produkt : Ve f ap 74 f ap Ve f ap Ve f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)

0.27

= 8 RM Spanbrecher ist robust und die erste Wahl fiir die Schruppbearbeitung von Stahl und Gusseisen. Er zeichnet
S ﬁ J ' sich durch einen positiven Spanwinkel und eine stabile, breite Fase aus. Er ist auch fiir rostfreie Stahle und

bedingt fiir Superlegierungen und harte Materialien geeignet.

SCMT 09T308E-RM:T5405 ® 08 390 030 2.0 > = = 370 030 20 = = = = = = = = =
SCMT 120408E-RM:T5405 e 08 385 030 23 = = = 365 030 23 = = = = = = = = =
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https://dormerpramet.com/p/8984973
https://dormerpramet.com/p/8984974
https://dormerpramet.com/p/8985041
https://dormerpramet.com/p/8985042

DORMER™
PRAMET

Q IC D1 L S

(mm) (mm) (mm) (mm)
0913 9.525 4.40 9.53 397
1204 12.700 5.50 12.70 4.76

o M N s H
Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
%, .CMW ist eine Wendeschneidplatte ohne Spanbrecher fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Sie hat
' einen neutralen Spanwinkel ohne Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.

SCMW 09T304:T5405 ® 04 - - - - - - 285 0.10 2.0 - - - - - - = = =
SCMW 09T308:T5405 e 08 - - - - - - 270 020 2.0 = = = = = = = = =
SCMW 120408:T5405 e 08 - - - - - - 250 020 4.0 = = = = = = = = =
DORMER™

PRAMET

(mm) (mm) (mm) (mm)

1204 12.700 5.16 12.70 4.76
1506 15.875 6.35 15.88 6.35
1906 19.050 7.94 19.05 6.35
2507 25.400 9.12 25.40 7.94
2509 25.400 9.12 25.40 9.53

Produkt ; Ve f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)
%‘l .NMA ist eine flache Wendeschneidplatte fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen konzipiert. Sie hat keinen
' Spanbrecher. Sie ist auch bedingt fiir harte Materialien geeignet.

SNMA 120408:T5405 ® 08 = = = = = = 280 020 4.0 = = = = = = = = =
SNMA 120412:T5405 £ d 1.2 = = = = = = 260 030 4.0 = = = = = = = = =
SNMA 150612:T5405 £ d 1.2 - - - - - - 255 030 5.0 - = = - = = - = =
SNMA 190612:T5405 2 1.2 - - - - - - 245 030 6.0 = = = = = = = = =
SNMA 190616:T5405 2 1.6 = = = = = = 240 040 6.0 = = = = = = = = =
SNMA 250724:T5405 2 24 = = = = = = 135 0.60 8.0 = = = = = = = = =
SNMA 250924:T5405 £ d 24 - - - - - - 135 0.60 8.0 - = = = = = - = =
l .NMA..S ist flache Wendeschneidplatte fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen konzipiert. Sie hat einen

H ' neutralen Spanwinkel und eine negative, moderate Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.

SNMA 1204125:15405 L H- - - - - -HWwwon 0o - - -[1- - -[- - -
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https://dormerpramet.com/p/8985043
https://dormerpramet.com/p/8985044
https://dormerpramet.com/p/8985045
https://dormerpramet.com/p/8984975
https://dormerpramet.com/p/8984976
https://dormerpramet.com/p/8984978
https://dormerpramet.com/p/8984980
https://dormerpramet.com/p/8984981
https://dormerpramet.com/p/8984983
https://dormerpramet.com/p/8984985
https://dormerpramet.com/p/8984977

< N >

Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.

Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap 7d f ap 74 f ap 7 f ap
(mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)

% .NMA..S ist flache Wendeschneidplatte fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen konzipiert. Sie hat einen
' neutralen Spanwinkel und eine negative, moderate Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.

SNMA 1506165:T5405 $ 16 - - - - - - mw 03 50 - - - - - - -
SNMA 1906165:T5405 16 - - - - - - m M o040 60 - - - - - -
SNMA 2507245:T5405 s 24 - - - - - - m135 060 80 - - - - _
SNMA 2509245:T5405 s 24 - - - - - - m135 060 80 - - - - - - - -
DORMER"
PRAMET

(mm) (mm) (mm) (mm)

12.700 5.16 12.70 4.76
15.875 6.35 15.88 6.35
19.050 7.94 19.05 6.35

o = M N s H
Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap 7d f ap 74 f ap Ve f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)
- KR Spanbrecher ist robust und die erste Wahl beim Schruppen von Gusseisen. Er zeichnet sich durch einen
J ' leicht positiven Spanwinkel und eine breite Fase aus. Er ist auch fiir Stahle und bedingt fiir harte Materialien
geeignet.

SNMG 120408E-KR:T5405 e 08 330 035 3.8 = = = 310 035 38 = = = - - - - - -
SNMG 120412E-KR:T5405 2 1.2 340 0.40 38 = = = 320 040 338 = = = - - - - - -
SNMG 120416E-KR:T5405 £ 1.6 340 045 38 = = = 320 045 38 = = = - - - - - -
SNMG 150612E-KR:T5405 £ d 1.2 320 045 45 - = = 300 045 45 - = = - - - - - -
SNMG 150616E-KR:T5405 2 1.6 325 050 45 - - - 305 050 45 = = = - - - - - -
SNMG 190612E-KR:T5405 2 1.2 300 045 7.0 = = = 285 045 7.0 = = = - - - - - -
SNMG 190616E-KR:T5405 £ 1.6 310 050 7.0 = = = 290 050 7.0 = = = - - - - - -

L..04
j<oT . R Spanbrecher ist robust und fiir die Schruppbearbeitung von Stahl und Gusseisen konzipiert. Er verfiigt iiber

5 \5° H k) einen leicht positiven Spanwinkel und eine negative/stabile, extra breite Fase. Er ist auch bedingt fiir harte

Materialien geeignet.

SNMG 120408E-R:T5405 £ 08 ® 30 04 38 - - - M300 040 38 - - - - - - - - -
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https://dormerpramet.com/p/8984979
https://dormerpramet.com/p/8984982
https://dormerpramet.com/p/8984984
https://dormerpramet.com/p/8984986
https://dormerpramet.com/p/8984987
https://dormerpramet.com/p/8984989
https://dormerpramet.com/p/8984990
https://dormerpramet.com/p/8984991
https://dormerpramet.com/p/8984992
https://dormerpramet.com/p/8984993
https://dormerpramet.com/p/8984994
https://dormerpramet.com/p/8984988

DORMER™
PRAMET

Q Ic D1 L S 60°
(mm) (mm)

(mm) (mm)

1613 9.525 4.40 16.50 3.97

IC
D1
i

]

o M N s H
Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
0.27

RM Spanbrecher ist robust und die erste Wahl fiir die Schruppbearbeitung von Stahl und Gusseisen. Er zeichnet

o &
HARS ﬁ J ' sich durch einen positiven Spanwinkel und eine stabile, breite Fase aus. Er ist auch fiir rostfreie Stahle und
bedingt fiir Superlegierungen und harte Materialien geeignet.

TCMT 16T308E-RM:T5405 ® 08 330 027 1.9 - - - 310 027 19 - - - - - - - - -
TCMT 16T312E-RM:T5405 ® 12 345 027 19 - - - 325 027 19 - - - - - - - - -
DORMER"
TCMW PRAMET
Q IC D1 L S
(mm) (mm) (mm) (mm)
1102 6.350 2.80 11.00 2.38
1613 9.525 4.40 16.50 3.97

Produkt : Ve f ap 74 f ap Ve f ap Ve f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)

%, LMW ist eine Wendeschneidplatte ohne Spanbrecher fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Sie hat
einen neutralen Spanwinkel ohne Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.
TCMW 110204:T5405 ® 04 - - - - - - 240 010 1.2 - - - - - - - - -
TCMW 16T304:T5405 ® 04 - - - - - - 235 010 1.5 - - - - - - - - -
TCMW 16T308:T5405 ® 08 - - - - - - 230 018 15 - - - - - - - - -
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https://dormerpramet.com/p/8985046
https://dormerpramet.com/p/8985047
https://dormerpramet.com/p/8985048
https://dormerpramet.com/p/8985049
https://dormerpramet.com/p/8985050

DORMER™
PRAMET

Q IC D1 L S

(mm) (mm) (mm) (mm)
1604 9.525 3.81 16.50 4.76
2204 12.700 5.16 22.00 4.76

o M N s H
Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
a .NMA ist eine flache Wendeschneidplatte fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen konzipiert. Sie hat keinen
' Spanbrecher. Sie ist auch bedingt fiir harte Materialien geeignet.
TNMA 160404:T5405 ® 04 - - - - - - 260 0.10 15 = = = = = = = = =
TNMA 160408:T5405 ® 038 - - - - - - 250 020 15 = = = = = = = = =
TNMA 160412:T5405 £ 2 1.2 - - - - - - 265 020 15 - - - - - - - - -
TNMA 220408:T5405 ® 08 - - - - - - 245 020 20 = = = = = = = = =
TNMA 220412:T5405 £ 2 12 - - - - - - 255 020 20 = = = = = = = = =

% .NMA..S ist flache Wendeschneidplatte fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen konzipiert. Sie hat einen
' neutralen Spanwinkel und eine negative, moderate Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.

TNMA 160408S:T5405 = = S .250 020 15 = = = - - - -

DORMER™
PRAMET

Q IC D1 L S

(mm) (mm) (mm) (mm)
1604 9.525 3.81 16.50 4.76
2204 12.700 5.16 22.00 4.76

Produkt g Ve f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap

(mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)
0.26
145° . KM-Spanbrecher ist vielseitig und die erste Wah! fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Er zeichnet sich
B (3 - o]
J ' durch einen leicht positiven Spanwinkel und eine stabile, breite T-Lage aus. Er ist auch bedingt fiir Stéhle und
harte Materialien geeignet.
TNMG 160408-KM:T5405 ® 038 ! 300 030 2.1 - - - . 285 030 2.1 - - - - - - - - -
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https://dormerpramet.com/p/8984995
https://dormerpramet.com/p/8984996
https://dormerpramet.com/p/8984998
https://dormerpramet.com/p/8984999
https://dormerpramet.com/p/8985000
https://dormerpramet.com/p/8984997
https://dormerpramet.com/p/8985002

< N >

Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.

Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap 7d f ap 74 f ap 7 f ap
(mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)
. KR Spanbrecher ist robust und die erste Wahl beim Schruppen von Gusseisen. Er zeichnet sich durch einen
4 ' |eicht positiven Spanwinkel und eine breite Fase aus. Er ist auch fiir Stéhle und bedingt fiir harte Materialien
geeignet.
TNMG 160408E-KR:T5405 ® 08 275 035 3.0 = = = 260 035 3.0 = = = = = = = = =
TNMG 160412E-KR:T5405 2 1.2 280 0.40 3.0 = = = 265 040 3.0 = = = = = = = = =
TNMG 220408E-KR:T5405 ® 08 270 035 4.0 = = = 255 035 4.0 = = = = = = = = =
TNMG 220412E-KR:T5405 £ d 1.2 270 0.40 4.0 - = = 255 040 4.0 = = = = = = = = =
DORMER™
VBMT PRAMET
Q IC D1 L S
(mm) (mm) (mm) (mm)
1604 9.525 4.40 16.60 4.76

v

Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.

Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap 7d f ap 74 f ap Ve f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)

sich durch einen positiven Spanwinkel und eine stabile, breite Fase aus. Er ist auch fiir rostfreie Stahle und

: I RM Spanbrecher ist robust und die erste Wahl fiir die Schruppbearbeitung von Stahl und Gusseisen. Er zeichnet
' bedingt fiir Superlegierungen und harte Materialien geeignet.

VBMT 160404E-RM:T5405 ® 04 320 012 1.2 = = = 300 012 1.2 = = = = = = = = =
VBMT 160408E-RM:T5405 ® 08 345 017 1.2 > = o 325 017 12 = = = = = = = = =
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https://dormerpramet.com/p/8985001
https://dormerpramet.com/p/8985003
https://dormerpramet.com/p/8985004
https://dormerpramet.com/p/8985005
https://dormerpramet.com/p/8985051
https://dormerpramet.com/p/8985052

DORMER™
PRAMET

Q IC D1 L S

(mm) (mm) (mm) (mm)

1303 7.940 3.40 13.80 3.18

v

sl

Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.

o M N s H
Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
0.53

7 iJE =Ti FF2 spanbrecher ist positiv und die erste Wahl fiir die Schlichtbearbeitung von Stéhlen. Er hat einen leicht
| ' positiven Spanwinkel ohne Fase. Er ist auch fiir Gusseisen geeignet.

VCGT 130302E-FF2:T5405 ® 02 330 0.05 1.0 = = = 310 005 1.0 = = = = = = = = =
VCGT 130304E-FF2:T5405 ® 04 270 012 1.0 > o o 255 012 1.0 = 2= = = = = = = =

7 NF2 spanbrecher ist sehr postiv und die erste Wahl fiir die Fertigbearbeitung von rostfreien Stéhlen. Er verfiigt
i}ﬁ u ' liber einen positiven Spanwinkel ohne Fase. Er ist auch fiir Superlegierungen und bedingt fiir Stéhle, Gusseisen

und Nichteisenlegierungen geeignet.

VCGT 130304E-NF2:T5405 @ 0.4 270 0.12 1.0 = = = 255 012 1.0 = = = - - - - -
VCGT 130308E-NF2:T5405 @ 0.8 290 0.17 1.0 = = = 275 017 1.0 - - - = = = = = =
DORMER™
VCGW PRAMET
Q IC D1 L S
(mm) (mm) (mm) (mm)
1303 7.940 3.40 13.80 3.18

v

Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.

Produkt : 1 f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap Ve f ap
(mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)
%, LMW ist eine Wendeschneidplatte ohne Spanbrecher fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Sie hat
' einen neutralen Spanwinkel ohne Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.
VCGW 130302:T5405 ([ J 0.2 = = = = = = 195 0.08 1.3 = = = = = = = = =
VCGW 130304:T5405 (] 0.4 = = = = = = 190 0.10 1.3 = = = = = = = = =
VC(GW 130308:T5405 [ J 0.8 - = = - = = 190 018 13 - = = = = = - = =
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https://dormerpramet.com/p/8985060
https://dormerpramet.com/p/8985061
https://dormerpramet.com/p/8985062
https://dormerpramet.com/p/8985063
https://dormerpramet.com/p/8985053
https://dormerpramet.com/p/8985054
https://dormerpramet.com/p/8985055

DORMER™
PRAMET

Q IC D1 L S

(mm) (mm) (mm) (mm)
1103 6.350 2.80 11.10 3.18
1604 9.525 4.40 16.60 4.76

v

sl

Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.

Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap
(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
%, .CMW ist eine Wendeschneidplatte ohne Spanbrecher fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Sie hat
' einen neutralen Spanwinkel ohne Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.

VCMW 110302:T5405 ® 02 - - - - - - 195 0.08 1.2 - - - - - - = = =
VCMW 110304:T5405 ® 04 - - - - - - 195 010 12 = = = = = = = = =
VCMW 160404:T5405 ® 04 - - - - - - 190 0.10 1.5 = = = = = = = = =
VCMW 160408:T5405 ® 038 - - - - - - 190 0.18 1.5 = = = = = = = = =
DORMER™

PRAMET

Q IC D1 L S

(mm) (mm) (mm) (mm)

1604 9.525 3.81 16.60 4.76

Produkt : Ve f ap Ve f ap \7d f ap \7d f ap 7q f ap 74 f ap
(mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)
0.26
145° . KM-Spanbrecher ist vielseitig und die erste Wah! fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Er zeichnet sich
J‘ ' durch einen leicht positiven Spanwinkel und eine stabile, breite T-Lage aus. Er ist auch bedingt fiir Stahle und
harte Materialien geeignet.
VNMG 160408-KM:T5405 [ ] 0.8 ! 260 030 1.4 - - - . 245 030 14 - - - - - - - - -
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https://dormerpramet.com/p/8985056
https://dormerpramet.com/p/8985057
https://dormerpramet.com/p/8985058
https://dormerpramet.com/p/8985059
https://dormerpramet.com/p/8985017

DORMER™
PRAMET

Q IC D1 L S

(mm) (mm) (mm) (mm)

0804 12.700 5.16 8.70 4.76

o M N s H

Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap \7d f ap 74 f ap 74 f ap

(mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm)
%, NMA ist eine flache Wendeschneidplatte fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen konzipiert. Sie hat keinen
' Spanbrecher. Sie ist auch bedingt fiir harte Materialien geeignet.

WNMA 080404:T5405 ® 04 - - - - - - 275 010 4.0 - - - - - - - - -
WNMA 080408:T5405 e 08 - - - - - - 265 020 4.0 - - - - - - - - -
WNMA 080412:T5405 e 12 - - - - - - 245 030 4.0 - - - - - - - - -

%, .NMA..S ist flache Wendeschneidplatte fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen konzipiert. Sie hat einen

H ' neutralen Spanwinkel und eine negative, moderate Fase. Sie ist auch bedingt fiir harte Werkstoffe geeignet.

WNMA 0804085:T5405 £ 08 - - - - - _— M2 0040 - - - - - - - - -
DORMER™

PRAMET

Q IC D1 L S
(mm) (mm) (mm) (mm) 80°

0604 9.525 3.81 6.50 476
0804 12,700 5.16 8.70 476
‘ A2 E

Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.

o i M N S H
Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap 7d f ap 7q f ap Ve f ap
(mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)

0.2614.50 - KM-Spanbrecher ist vielseitig und die erste Wah! fiir die mittlere Bearbeitung von Gusseisen. Er zeichnet sich
J ' durch einen leicht positiven Spanwinkel und eine stabile, breite T-Lage aus. Er ist auch bedingt fiir Stéhle und

harte Materialien geeignet.

WNMG 060404-KM:T5405 ® 04 345 020 1.8 - - - 325 020 1.8 - - - - - - - - -
WNMG 080404-KM:T5405 ® 04 340 020 21 = = = 320 020 2.1 = = = - - - - - -
WNMG 080408-KM:T5405 g 08 350 032 21 = = = 330 032 2.1 = = = - - - - - -
WNMG 080412-KM:T5405 £ 1.2 345 040 21 - = = 325 040 2.1 = = = - - - - - -
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https://dormerpramet.com/p/8985006
https://dormerpramet.com/p/8985007
https://dormerpramet.com/p/8985009
https://dormerpramet.com/p/8985008
https://dormerpramet.com/p/8985018
https://dormerpramet.com/p/8985019
https://dormerpramet.com/p/8985012
https://dormerpramet.com/p/8985015

< N >

Eignung und Startwerte fiir Schnittgeschwindigkeit (vc), Vorschub (f) und Schnitttiefe (ap). Weitere Informationen finden Sie in unserer Zerspanungsrechner-App.

o P M N s H
Produkt : Ve f ap Ve f ap 7d f ap 7d f ap 74 f ap 7 f ap
(mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min) ~ (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm) (m/min)  (mm/rev)  (mm)
1.4
| 033 N KR Spanbrecher ist robust und die erste Wahl beim Schruppen von Gusseisen. Er zeichnet sich durch einen
15° _“.L @ leicht positiven Spanwinkel und eine breite Fase aus. Er ist auch fiir Stéhle und bedingt fiir harte Materialien
g% geeignet.
WNMG 080408E-KR:T5405 & 08 ® 320 035 3.5 = = = 300 035 35 = = = = = = = = =
WNMG 080412E-KR:T5405 @ 12 7 325 040 3.5 = = = 305 040 35 = = = = = = = = =
WNMG 080416E-KR:T5405 @ 1.6 320 050 3.5 = = = 300 050 3.5 = = = = = = = = =
L. .04
*m — R Spanbrecher ist robust und fiir die Schruppbearbeitung von Stahl und Gusseisen konzipiert. Er verfiigt iiber
5@ \o° _# _“.L einen leicht positiven Spanwinkel und eine negative/stabile, extra breite Fase. Er ist auch bedingt fiir harte
5 Materialien geeignet.

WNMG 080408E-R:T5405 ® 08 P 305 040 35 > = = 285 040 3.5 = = = = = = = = =
WNMG 080412E-R:T5405 L 12w 315 045 35 > = = 295 045 35 = = = = = = = = =
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https://dormerpramet.com/p/8985010
https://dormerpramet.com/p/8985013
https://dormerpramet.com/p/8985016
https://dormerpramet.com/p/8985011
https://dormerpramet.com/p/8985014
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WMG (Werkstoff-Materialgruppen)

q Harte Zugfestigkeit
1s0Gruppe  WMG (Werkstoff-Materialgruppen) (HB oder HRC) llg(Mplag) I
P11 Stahl (Automatenstahi) Geschwefelt <240HB <830
ahl (Automatensta -
P1 2 (Kohlenstoffstahle mit erhohter Bearbeitbarkeit) Geschwefelt und phosphorlert - S160HE =l020
P13 Geschwefelt / phosphoriert und verbleit <180HB <620
P2.1 Kohlenstaffstah Enthalt <0.25%C <180HB <620
ohlenstoffsta .
P2 P22 (Stéhle, die hauptséchlich aus Eisen und Kohlenstoff bestehen) E"thﬁlt 055G 22 OB SEED
P2.3 Enthalt >0.55%C <300HB <1030
P3.1 Ledieter Stahi Gegliiht <180HB <620
p3  p3p coenercan o ' h 180 - 260 HB > 620 <900
Kohlenstoffstahle mit einem Legierungsgehalt < 10%)
P33 ( gierungsg ) Gehdrtet und angelassen 260— 360 HB > 900 < 1240
P41 Werkzeuastahi Gegliiht <26 HRC <900
P4 pap | kLot . ) 2639 HRC >900 < 1240
Speziallegierter Stahl fiir Werkzeuge, Matrizen und Formen H
e (Sp g g ) Gehartet und angelassen P ST
M1 M1.1" | Ferritischer Edelstahl <160 HB <520
M1.2 | (nicht hértbare Chromlegierungen) 160 —220 HB >520 <700
M2.1 Martenstischer Edelstaf Gegliiht <200HB <670
artensitischer Edelsta -
M2 m2.2 (hértbare Chromlegierungen) Vergute? ; 200-280HB > 670 <950
M23 Ausscheidungsgehértet 280 -380HB > 950 < 1300
M M3.1 TR <200HB <750
ustenitischer Edelsta
M3 M3.2 (Chrom-Nickel- und Chrom-Nickel-Mangan-Legierungen) 200726080 DEDST
M3.3 260 - 300 HB > 870 <1040
M4.1 | Austenitisch-ferritischer (DUPLEX) oder superaustenitischer Edelstahl <300HB <990
M4
M4.2 | Ausscheidungsgehérteter austenitischer Edelstahl 300-380HB <1320
K1.1 ¢ (ASTM A48) oder Automobiler-G (ASTM AT59) Ferritisch oder ferritisch-perlitisch <180 HB <190
rauguss oder Automobiler-Grauguss e —— Ty - -
K1 812 (Eisen-Kohlenstoff-Gussteile mit einer Lamellengraphit-Mikrostruktur) Fe"_'t!“h perliktisch oder peritisch (=20l > EDEI0
K1.3 Perlitisch 240-280HB >310 <390
K2.1 T (ASTMAG02) Ferritisch <160 HB <400
emperguss "~ - -
K2 22 (Eisen-Kohlenstoff-Gussteile mit graphitfreier Mikrostruktur) Ferr!t!sch oder perlitisch 160220048 e 0E550
K2.3 Perlitisch 200-240HB > 550 < 660
K3.1 Duktiles Gusseisen (AST AS36) Ferritisch <180HB <560
uktiles Gusseisen ” -
K3 (62 (Eisen-Kohlenstoff-Gussteile mit einer Kugelgraphit-Mikrostruktur) Fe",'tf“h e pelitbel (EOR2LE DINSED
K3.3 Perlitisch 220-260HB > 680 < 800
Austenitisches Grauguss (ASTM A436)
Kl (Gussteile aus Eisen-Kohlenstoff-Legierungen mit einer austenitischen Lamellengraphit-Mikrostruktur) ST STl
Austenitisches duktiles Gusseisen (ASTM A439 oder ASTM A571)
iy K2 (Gussteile aus Eisen-Kohlenstoff-Legierungen mit austenitischer Kugelgraphit-Mikrostruktur) <A S
.3 Austemperiertes duktiles Gusseisen (ASTM A897) =208 25i0=00
ustemperiertes duktiles Gusseisen _
KA (Gussteile aus Eisen-Kohlenstoff-Legierungen mit einer Ausferrit-Mikrostruktur) LSl PULE SUNSTEL
K4.5 320-360HB > 1130 < 1280
K5.1 @i dichtetem Graphiteisen (ASTM AB42) Ferritisch <180 HB <400
aus verdichtetem Graphiteisen " I -
K5 K52 (Eisen-Kohlenstoff-Gussteile mit vermikuldrer Graphitstruktur) Ferr.lt!sch it el 1302220 HE >SN
K5.3 Perlitisch 220-260 HB > 450 < 500
N1.1  Kommerziell reine Aluminiumknetlegierung <60HB <240
NT | N2 o Naturhart 60— 100HB > 240 <400
N13 M Aushartbar 100 150 HB >400 <590
N2.1 <75HB <240
N2 | N2.2 | Aluminiumgusslegierungen 75-90HB > 240 <270
N2.3 90— 140 HB > 270 < 440
N N3.1 | Kupferlegierungen mit hervorragenden Bearbeitungseigenschaften - -
N3 | N3.2 | Kurzspanige Kupferlegierungen mit guten bis méBigen Bearbeitungseigenschaften - -
N33 Elektrolytisches Kupfer und langspanige Kupferlegierungen mit _ _
= | maBigen bis schlechten Bearbeitungseigenschafte
N4.1  Thermoplastische Polymere - -
N4 | N4.2 |Duroplaste - -
4.3 | Verstarkte Polymere oder Verbundwerkstoffe - -
N4.3 |V kte Pol der Verbundwerkstoff
N5 | N5.1 |Graphit - -
S1.1 <200HB <660
S1 | S1.2 Titan oderTitanlegierungen 200280 HB > 660 < 950
S1.3 280-360 HB > 950 < 1200
S21 . . <200HB <690
S S2 22 Eisenbasierte Hochtemperaturlegierungen 00— 2808 >890 <970
S31 . . . <280HB <940
S3 G2 Nickelbasierte Hochtemperaturlegierungen 280— 360 HB > 940 < 1200
S4 ;”2 Kobaltbasierte Hochtemperaturlegierungen 3 4<0 34;2'(-)'?18 S 8;)832070
H1 | H11 Hartguss <440 HB -
H21 R ) < 55HRC -
H2 2 Gehartetes Gusseisen > 55 HRC -
H H3.1 . <51HRC -
H3 12 Gehdrteter Stahl < 55 HRC 5155 HRC N
H41 . 55-59 HRC -
H4 Wa2 Geharteter Stahl > 55 HRC > 59 HRC -
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DORMER"™
PRAMET

Sicherheit auf
Schritt und Tritt

Gemeinsam werden wir daflr sorgen,
dass sich unsere Welt weiterdreht,

jetzt und in Zukunft. Wir wollen unserer
Gemeinschaft helfen, sich darauf zu
verlassen, dass sie ihre Arbeit erledigen
kdnnen, indem sie einfachen Zugang zu
den richtigen Ratschlagen, Werkzeugen
und Schulungen haben, wann und wo
immer sie diese benodtigen. Wir wollen
unseren Kunden Sicherheit geben, damit
sie ihre Ziele heute erreichen konnen
—und fUr morgen gerlstet sind.

Brauchen Sie Hilfe?
Kontakt zur Vertriebsunterstiitzung.

Unsere Apps
herunterladen

Certainty
at every turn


https://www.dormerpramet.com/store-finder/contact_us
https://l.ead.me/bb0bNa
https://l.ead.me/bb54LL
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